
标准排污口 7.5 7 10 — — <0.04 — — <0.004 3.10 5.24 0.01 <0.004 <0.03 <0.006 <0.005 <0.07 0.011 <0.007 <0.00004 — — 0.18 <0.02 — 0.144 0.04 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.005 <0.07 — <0.007 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.005 <0.07 — <0.007 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

雨水渠1# — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.005 <0.07 — <0.007 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

标准排污口 7.4 8 42 — — 0.05 — — <0.004 0.724 1.69 0.08 <0.004 <0.03 0.090 <0.005 <0.07 <0.004 0.054 <0.00004 — — 5.98 <0.02 — 0.634 0.02 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.005 <0.07 — <0.007 0.00007 — — — <0.02 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — 0.029 0.05 — <0.005 <0.07 — 0.035 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

雨水渠1# — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.005 <0.07 — <0.007 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

雨水渠2# — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.005 <0.07 — <0.007 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

标准排污口 7.1 5 9 — — <0.04 — — <0.004 0.050 3.36 0.02 <0.004 <0.03 <0.006 <0.005 <0.07 <0.004 <0.007 <0.00004 — — 0.54 <0.02 — 0.101 <0.01 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.16 — <0.005 <0.07 — <0.007 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.005 <0.07 — 0.015 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

雨水渠 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.005 <0.07 — 0.012 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

4 蓬江区 江门市皮革总厂
制革及毛皮
加工工业水
污染物排放

标准排污口 2018-11-16 — — 75 — — — — — — 0.699 — — — <0.03 — — — — — — — — — — — — — 达标

标准排污口 7.7 5 6 1.5 0.019 — 0.05 2 — 0.276 1.05 0.02 <0.004 <0.03 — — — — — — — 61.3 — — — — — 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.26 — — — — — — — — — — — — — 达标

标准排污口 7.0 7 8 1.8 0.006 <0.04 — <2 — 0.195 3.91 0.10 <0.004 <0.03 — — — — — — — 146 — — — — — 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 1.29 — — — — — — — — — — — — — 达标

雨水渠 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — — — — — — — — — — — — — 达标

标准排污口 7.0 12 44 9.5 <0.005 — 0.14 4 — 0.203 9.93 0.06 0.039 0.08 — — — — — — — 401 — — — — — 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — — — — — — — — — — — — — 达标

雨水渠 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — — — — — — — — — — — — — 达标

标准排污口 — — 47 — — — — — — 0.116 — — — 0.06 — — — — — — — — — — — — — 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 达标

雨水渠 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 达标

标准排污口 7.4 6 18 3.7 0.044 — 0.05 2 — 6.43 9.52 0.02 <0.004 <0.03 — — — — — — — 115 — — — — — 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — — — — — — — — — — — — — 达标

雨水渠 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — — — — — — — — — — — — — 达标

标准排污口 — — 38 — — — — — — 0.902 33.7 — <0.004 <0.03 — — — — — — — — — — — — — 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.18 — — — — — — — — — — — — — 达标

标准排污口 8.2 8 5 — — — — — — 0.042 2.72 0.01 — — — <0.005 <0.07 <0.004 <0.007 <0.00004 — — 0.12 — <0.004 — — 达标

雨水渠 — — — — — — — — — — — — — — — <0.005 <0.07 — <0.007 — — — — — — — — 达标

标准排污口 7.7 7 14 — — — — — — 1.85 3.05 <0.01 — — — <0.005 <0.07 <0.004 <0.007 <0.00004 — — 0.28 — 0.030 — — 达标

雨水渠 — — — — — — — — — — — — — — — <0.005 <0.07 — <0.007 — — — — — — — — 达标

回用水池 7.4 11 6 — — <0.04 — — <0.004 0.065 3.86 0.04 <0.004 <0.03 0.023 <0.005 <0.07 0.019 0.010 <0.00004 — — 0.17 <0.02 — 0.083 <0.01 达标

雨水渠 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.005 <0.07 — 0.037 <0.00004 — — — <0.02 — — — 达标

标准排污口 6.8 12 57 — — 0.33 — — <0.004 4.919 7.58 0.04 <0.004 0.073 <0.05 <0.0001 <0.001 0.38 <0.01 <0.00001 — — 0.8 <0.03 — 0.164 0.07 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.085 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 7.2 13 18 — — 0.28 — — 0.011 0.081 3.5 0.1 <0.004 <0.004 0.09 <0.0001 <0.001 <0.05 0.03 0.000945 — — 5.16 <0.03 — 0.0795 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.025 0.11 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 0.06 <0.0001 <0.001 <0.005 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 8.7 10 18 — — 0.4 — — 0.004 0.054 0.675 <0.05 <0.004 <0.004 0.25 <0.0001 <0.001 <0.05 0.29 <0.00001 — — 0.47 <0.03 — 0.652 0.055 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.03 0.13 <0.0001 <0.001 <0.05 0.03 0.00005 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — 0.008 0.018 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.74 <0.00001 — — — <0.03 — — — 超标

标准排污口 7.4 10 11 — — 0.25 — — <0.004 0.054 0.6 0.09 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — 0.2 <0.03 — 0.198 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 0.00006 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 7.6 10 13 — — 0.43 — — <0.004 6.432 8.66 0.09 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — 0.89 <0.03 — 0.544 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 0.09 <0.0001 <0.001 0.07 0.12 0.00135 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 8.3 10 8 — — 0.23 — — <0.004 0.081 1.1 0.06 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — 0.35 <0.03 — 0.139 0.08 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — 0.017 0.084 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 0.00111 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.076 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口（水四） 7.7 13 43 — — 0.32 — — 0.189 7.135 9.14 0.06 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.2 <0.00001 — — 0.99 <0.03 — 0.093 0.19 达标

含铬废水单独处理后（水四） — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后（水四） — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 7.5 10 8 — — 0.77 — — <0.004 0.054 0.75 0.1 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — 0.49 <0.03 — 0.024 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 7.6 12 16 — — 0.29 — — 0.01 0.865 1.78 0.06 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.05 <0.00001 — — 3.76 <0.03 — 0.184 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 0.08 <0.0001 <0.001 0.06 0.2 0.00231 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.07 0.00343 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 7.4 11 13 — — 0.13 — — <0.004 7.649 13.5 0.12 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00004 — — 0.86 <0.03 — 0.051 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00004 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 7.9 10 8 — — 0.22 — — <0.004 7.946 11.44 0.06 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.06 <0.00001 — — 0.35 <0.03 — 0.011 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.1 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.03 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 7.3 20 130 — — 0.3 — — <0.004 6.446 8.5 <0.09 <0.004 <0.004 0.07 <0.0001 <0.001 <0.05 0.07 <0.00001 — — 1.63 <0.03 — 0.38 0.78 超标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 0.13 <0.0001 <0.001 <0.05 0.13 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.02 0.08 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 0.0013 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 7.7 10 8 — — 1.01 — — <0.004 0.054 0.42 0.07 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.12 0.000805 — — 3.41 <0.03 — 0.058 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 6.9 15 27 — — 0.78 — — <0.004 0.189 0.64 0.06 <0.004 0.099 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.04 <0.00001 — — 0.41 <0.03 — 0.177 0.35 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — 0.023 0.038 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 8.9 10 8 — — 0.38 — — <0.004 0.027 0.51 0.05 0.006 0.015 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.01 <0.00001 — — 0.39 <0.03 — 0.138 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.155 0.07 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 0.00147 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — 0.005 0.043 0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.03 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

2018-11-1428 开平市
德升金属制品有限

公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-13

27 开平市
腾飞摩托车配件有

限公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-14

26 开平市 龙科五金电镀厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-14

25 开平市
新明光五金制品有

限公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-14

24 开平市
拓普电子工业有限

公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-13

23 开平市 华鸿电镀厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-13

22 开平市
胜发五金塑料电镀

厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-13
废水排入开平市月
山镇水四污水处理
厂集中处理后外排

21 开平市 何文五金工艺厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-13

20 开平市
开平市恒兴五金电

镀有限公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-13

19 开平市
美特五金表面有限

公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-14

18 开平市 伟强电镀厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-14

17 开平市 华艺电镀厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-13

16 开平市 华晶电镀厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-14

15 开平市
辉艺电镀厂有限公

司
电镀污染物
排放标准

2018-11-14

14 开平市
华科五金电镀有限

公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-13

13 江海区
励福实业（江门）
贵金属有限公司

电镀污染物
排放标准

2018-11-13

12 蓬江区
江门市蓬江区英利
特电源实业有限公

司

水污染物排
放限值

2018-11-30

11 蓬江区
江门市杜阮富大蓄

电池厂
水污染物排
放限值

2018-11-15

10 蓬江区
江门市蓬江区荷塘
志高皮革制品有限

公司

制革及毛皮
加工工业水
污染物排放

2018-11-16

9 蓬江区
江门市蓬江区杜阮
北芦荣发皮革厂

制革及毛皮
加工工业水
污染物排放

标准

2018-11-15

8 蓬江区
江门市蓬江区珠江
皮革实业有限公司

制革及毛皮
加工工业水
污染物排放

标准

2018-11-15

7 蓬江区
江门市蓬江区珠江
皮革实业有限公司

制革及毛皮
加工工业水
污染物排放

标准

2018-11-14

6 蓬江区
江门市蓬江区联发

皮革厂

制革及毛皮
加工工业水
污染物排放

标准

2018-11-13

5 蓬江区
江门市蓬江区杜阮

健发皮革厂

制革及毛皮
加工工业水
污染物排放

标准

2018-11-15

3 蓬江区
江门骊住美标卫生
洁具五金制造有限

公司

电镀污染物
排放标准

2 蓬江区
江门市德邑大卫浴

有限公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-13

总铝 铁

1 蓬江区
乔登卫浴(江门)有

限公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-16

氟化物
（氟离
子）

银 锰
氯化物
（氯离
子）

锌 镍 汞 砷总铬 铜 镉 铅总氮 总磷 六价铬色度 总氰化物 氨氮硫化物 石油类 动植物油pH 悬浮物 CODCr BOD5

   江门市2018年11月国控重金属企业（废水）监督性监测结果

序号 行政区 企业名单 评价标准 标准排污口名称 监测日期

监测结果（ 单位：mg/L pH：无量纲 色度：倍 粪大肠菌群数：个）
达标评价 备注

第 1 页，共 2 页



总铝 铁
氟化物
（氟离
子）

银 锰
氯化物
（氯离
子）

锌 镍 汞 砷总铬 铜 镉 铅总氮 总磷 六价铬色度 总氰化物 氨氮硫化物 石油类 动植物油pH 悬浮物 CODCr BOD5

   江门市2018年11月国控重金属企业（废水）监督性监测结果

序号 行政区 企业名单 评价标准 标准排污口名称 监测日期

监测结果（ 单位：mg/L pH：无量纲 色度：倍 粪大肠菌群数：个）
达标评价 备注

标准排污口 6.3 10 9 — — 0.43 — — 0.023 5.297 7.65 0.11 <0.004 <0.004 0.06 <0.0001 <0.001 <0.05 0.02 <0.00001 — — 2.38 <0.03 — 0.533 0.12 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 11.85 <0.0001 <0.001 <0.05 0.05 0.008 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.06 0.00002 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 8.5 12 8 — — 0.35 — — <0.004 0.108 1.99 0.05 <0.004 <0.004 0.06 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 0.00019 — — 0.25 <0.03 — 0.035 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — 0.013 0.143 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.32 <0.00004 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 0.132 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.24 <0.00004 0.0004 — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 6.5 10 12 — — 0.63 — — <0.004 0.054 0.895 0.2 <0.004 0.018 0.14 <0.0001 <0.001 0.05 0.07 <0.00001 — — 7.37 <0.03 — 0.0825 0.08 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — 0.022 0.168 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 0.0002 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.04 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 7.9 10 8 — — 0.33 — — <0.004 7.459 9.57 0.04 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 0.28 <0.00001 — — 1.76 <0.03 — 0.175 <0.03 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 0.06 <0.0001 <0.001 <0.05 0.23 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

标准排污口 6.1 13 19 — — 0.75 — — <0.004 0.027 0.445 0.05 <0.004 <0.004 0.08 <0.0001 <0.001 0.08 <0.01 <0.00001 — — 0.55 <0.03 — <0.009 0.16 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — — <0.03 — — — 达标

34 开平市
依利安达电子有限

公司
电镀污染物
排放标准

标准排污口 2018-11-12 7.6 10 8 — — 0.27 — — <0.004 0.054 0.59 0.06 <0.004 <0.004 <0.05 <0.0001 <0.001 <0.05 <0.01 <0.00001 — — 0.31 <0.03 — 0.069 — 达标

标准排污口 8 12 31 — — <0.04 — — <0.004 2.38 5.95 0.25 <0.004 <0.03 <0.05 <0.001 <0.01 <0.05 <0.05 <0.00004 — — — <0.03 — 0.12 0.1 达标

含铬废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.001 <0.01 — <0.05 <0.00004 — — — <0.03 — — — 达标

含镍废水单独处理后 — — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 — <0.001 0.01 — <0.05 <0.00004 — — — <0.03 — — — 达标

雨水总排放渠监测井 7.1 — — — — — — — — — — — <0.004 <0.03 <0.05 <0.001 <0.01 <0.05 <0.05 <0.00004 — — — <0.03 — <0.1 <0.03 达标

2018-11-1

备注：黄底红字为超标项目

注：执行标准由属地环保主管部门提供

35 恩平市
恩平中星灯饰表面

处理有限公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-14

33 开平市 方亮五金电镀厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-16

32 开平市
新科五金电镀有限

公司
电镀污染物
排放标准

2018-11-14

31 开平市 后溪五金电镀厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-16

30 开平市
四海五金制造有限

公司
电镀污染物
排放标准

29 开平市 东桥电镀厂
电镀污染物
排放标准

2018-11-16
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