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总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.005 0.01 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总铅 <0.07 0.1 mg/L 是

总镍 <0.02 0.5 mg/L 是

总银 <0.02 0.1 mg/L 是

总氮 3.75 20 mg/L 是

氰化物（总

氰化合物）
<0.001 0.2 mg/L 是

氟化物 3.92 10 mg/L 是

石油类 0.05 2 mg/L 是

悬浮物 8 30 mg/L 是

总锌 <0.004 1 mg/L 是

化学需氧量 <10 80 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.005 0.01 mg/L 是

总砷 <0.0003 mg/L

总铅 <0.07 0.1 mg/L 是

总镍 <0.02 0.5 mg/L 是

总铜 <0.006 0.5 mg/L 是

PH值 7.73 6-9 无量纲 是

总磷 0.03 1 mg/L 是

总铁 <0.02 2 mg/L 是

总银 <0.02 0.1 mg/L 是

总铝 <0.07 2 mg/L 是

氨氮 <0.025 15 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总铅 <0.07 0.1 mg/L 是

总镍 <0.02 0.5 mg/L 是

总银 <0.02 0.1 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.005 0.01 mg/L 是

氟化物 0.99 10 mg/L 是

石油类 0.13 2 mg/L 是

总铁 0.40 2 mg/L 是

总银 <0.02 0.1 mg/L 是

总铝 1.41 2 mg/L 是

氨氮 13.4 15 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

PH值 7.86 6-9 无量纲 是

悬浮物 10 30 mg/L 是

总锌 <0.004 1 mg/L 是

2
东莞

市

东莞红

板多层

线路板

有限公

司

镍预处理排

放口

电镀水污染

物排放标准
2017/7/17

排放口

东莞市2017年第三季度七月份国控企业污染源（危废废水）监督性
监测结果

1
东莞

市

东莞长

安华南

电子厂

镍预处理排

放口

电镀水污染

物排放标准
2017/7/17

排放口



总磷 <0.01 1 mg/L 是

化学需氧量 27 80 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.005 0.01 mg/L 是

总氮 17.0 20 mg/L 是

氰化物（总

氰化合物）
<0.001 0.2 mg/L 是

总砷 <0.0003 mg/L

总铅 <0.07 0.1 mg/L 是

总镍 0.07 0.5 mg/L 是

总铜 0.197 0.5 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.001 0.01 mg/L 是

总铬 0.04 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总铅 <0.01 0.1 mg/L 是

总镍 <0.05 0.5 mg/L 是

总银 <0.03 0.1 mg/L 是

总铝 <0.07 2.0 mg/L 是

氨氮 0.49 8 mg/L 是

总氮 11.32 15 mg/L 是

氰化物（总

氰化合物）
<0.001 0.2 mg/L 是

氟化物 1.71 10 mg/L 是

石油类 0.04 2.0 mg/L 是

PH值 7.83 6-9 无量纲 是

总磷 0.13 0.5 mg/L 是

化学需氧量 14 50 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.001 0.01 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总砷 <0.0003 mg/L

总铅 <0.01 0.1 mg/L 是

总镍 <0.05 0.1 mg/L 是

总铜 0.17 0.3 mg/L 是

悬浮物 <4 30 mg/L 是

总锌 0.06 1.0 mg/L 是

总铁 0.24 2.0 mg/L 是

总银 <0.03 0.1 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.001 0.01 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总铅 <0.01 0.1 mg/L 是

总镍 <0.05 0.5 mg/L 是

总银 <0.03 0.1 mg/L 是

PH值 6.96 6～9 无量纲 是

总磷 0.02 1.0 mg/L 是

化学需氧量 14 80 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.001 0.01 mg/L 是

4
东莞

市

东莞市

五株电

子科技

有限公

司

含镍废水预

处理排放口

电镀水污染

物排放标准
2017/7/11

总排放口

3
东莞

市

东莞生

益电子

有限公

司万江

分厂

废水车间排

放口

电镀水污染

物排放标准
2017/7/13

工业排放口

2
东莞

市

东莞红

板多层

线路板

有限公

司

电镀水污染

物排放标准
2017/7/17

排放口



总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总铅 <0.01 0.1 mg/L 是

总镍 <0.05 0.5 mg/L 是

总铜 <0.05 0.5 mg/L 是

悬浮物 <4 30 mg/L 是

总锌 <0.02 1.0 mg/L 是

总铁 <0.03 2.0 mg/L 是

总银 <0.03 0.1 mg/L 是

总铝 <0.07 2.0 mg/L 是

氨氮 0.044 15 mg/L 是

总氮 2.55 20 mg/L 是

氰化物（总

氰化合物）
<0.001 0.2 mg/L 是

氟化物 0.16 10 mg/L 是

总砷 <0.0003 mg/L

石油类 <0.04 2.0 mg/L 是

总铅 <0.07 0.1 mg/L 是

PH值 6.73 6-9 无量纲 是

总磷 0.25 0.5 mg/L 是

化学需氧量 16 50 mg/L 是

总银 <0.02 0.1 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.005 0.01 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总砷 <0.0003 mg/L

氨氮 0.1 8 mg/L 是

总氮 14 15 mg/L 是

氰化物（总

氰化合物）
<0.01 0.2 mg/L 是

总镍 <0.02 0.1 mg/L 是

总铜 <0.006 0.3 mg/L 是

石油类 0.08 2 mg/L 是

悬浮物 8 30 mg/L 是

氟化物 0.21 10 mg/L 是

总锌 <0.004 1 mg/L 是

总铁 <0.02 2 mg/L 是

总铅 <0.07 0.1 mg/L 是

总镍 <0.02 0.5 mg/L 是

总银 <0.02 0.1 mg/L 是

总镉 <0.005 0.01 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总铅 <0.07 0.1 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.005 0.01 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

总镍 <0.02 0.5 mg/L 是

总银 <0.02 0.1 mg/L 是

总铜 0.053 0.5  mg/L 是

PH值 7.07 6-9  无量钢 是

6
东莞

市

东莞首

富电子

有限公

司

排放口

广东省地方

标准《水污

染物排放限

值》

2017/7/11

5
东莞

市

东莞瑞

升电子

有限公

司

总口

电镀水污染

物排放标准
2017/7/10

车间排放口

（镍）

车间排放口

（银）

4
东莞

市

东莞市

五株电

子科技

有限公

司

电镀水污染

物排放标准
2017/7/11

总排放口



化学需氧量 47 90  mg/L 是

氨氮 9.07 10  mg/L 是

总镉 <0.005 0.1  mg/L 是

总铬 <0.03 1.5  mg/L 是

六价铬 <0.004 0.5  mg/L 是

总铅 <0.07 1  mg/L 是

总镍 <0.02 1  mg/L 是

总锌 <0.004 2  mg/L 是

总锰 <0.004 2  mg/L 是

总银 <0.02 0.5  mg/L 是

总汞 0.0002 0.05 mg/L 是

总镍 <0.02 1 mg/L 是

总铜 <0.04 0.5 mg/L 是

总锌 0.04 2 mg/L 是

化学需氧量 40 100 mg/L 是

总汞 0.00004 0.05 mg/L 是

总镉 <0.005 0.1 mg/L 是

总铬 <0.03 1.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.5 mg/L 是

总铅 <0.07 1 mg/L 是

PH值 7.31 6-9 无量纲 是

悬浮物 8 70  mg/L 是

氨氮 1.62 10  mg/L 是

硫化物 <0.05 0.5  mg/L 是

石油类 0.1 5  mg/L 是

动植物油 <0.04 10  mg/L 是

PH值 6.85 6-9  无量钢 是

生化需氧量 18.6 20  mg/L 是

化学需氧量 84 100  mg/L 是

色度 2 50  mg/L 是

总铬 <0.03 1.5  mg/L 是

六价铬 <0.004 0.5  mg/L 是

总铅 <0.07 0.1 mg/L 是

总镍 <0.02 0.5 mg/L 是

总银 <0.02 0.1 mg/L 是

总汞 <0.00004 0.005 mg/L 是

总镉 <0.005 0.01 mg/L 是

总铬 <0.03 0.5 mg/L 是

六价铬 <0.004 0.1 mg/L 是

总镍 <0.02 1  mg/L 是

总铜 0.03 0.5  mg/L 是

总锌 <0.004 2  mg/L 是

总锰 <0.004 2  mg/L 是

总银 <0.02 0.5  mg/L 是

氨氮 4.08 10  mg/L 是

总铅 <0.07 1  mg/L 是

PH值 7.13 6-9  无量钢 是

化学需氧量 12 90  mg/L 是

总汞 <0.00004 0.05 mg/L 是

总镉 <0.005 0.1  mg/L 是

总铬 <0.03 1.5  mg/L 是

六价铬 <0.004 0.5  mg/L 是

注：＜表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。

10
东莞

市

台丰印

刷电路

板（东

莞）有

限公司

排放口

广东省地方

标准《水污

染物排放限

值》

2017/7/11

9
东莞

市

旗利得

电子(东

莞)有限

公司

车间排放口
电镀水污染

物排放标准
2017/7/11

8
东莞

市

东莞裕

祥鞋材

有限公

司

总口

广东省地方

标准《水污

染物排放限

值》

2017/7/6

7
东莞

市

东莞塘

厦裕华

电路板

有限公

司

排放口
污水综合排

放标准
2017/7/3

6
东莞

市

东莞首

富电子

有限公

司

排放口

广东省地方

标准《水污

染物排放限

值》

2017/7/11


